q inddstria de aluminio priméria gera diariamente
erande quantidade de um residuo industrial

Fabricacao de vidro a partir do residuo proveniente da demolicio do revestimento das cubas
gasto de cuba eletroliticas. Este residuo, também conhecido como

RGC (residuo gasto de cuba), é considerado perigoso
devido i presenca de fluoretos e cianetos em
quantidade acima da permitida pela legislacao. Sua
geraciio chega a atingir 40 kg por tonelada de aluminio
produzido.

Para minimizar este problema, foi desenvolvido um
processo de obtencao de vidros a partir deste residuo
na sua composicio, além das matérias-primas
tradicionais.

O produto lnal tem propriedades similares as [rilas
existentes no mercado, podendo ser usada na
composicao de vidrados para recobrimento de pecas
em material ceramico.




